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RINGKASAN

Dewasa kini banyak orang yang lagi gencar-gencarnya melakukan pembangunan, yaitu salah satunya membangun rumah dan gedung. Oleh sebab itu untuk membuat nilai tambah estetika bangunan tersebut harus di hiasi dengan cat. Tetapi kebanyakan cat menggunakan bahan kimia agar bisa melekat dan tahan kuat, dari masalah tersebut alangkah sebaiknya bahan untuk melekatkan cat menggunakan getah karet. Dengan menggunakan getah karet sebagai campuaran bahan cat akan memberi manfaat yang banyak yaitu memanfaatkan getah karet semaksimal mungkin dan melakukan inovasi yang baru. Untuk menunjang agar tujuan tersebut dapat tercapai akan dilakukan penelitian tentang getah karet sebagai campuran bahan cat dinding.
Penelitian ini menggunakan beberapa metode standar untuk menguji kelayakan getah karet untuk mengganti bahan kimia dalam melekatnya cat tersebut ke dinding. Metode yang dilakukan yaitu mengambil getah karet dari beberapa pohon karet, kemudian dilakukan uji sampel dengan memberi konsentrasi getah karet kedalam campuran bahan cat dinding dimulai konsentrasi 10%, kemudian dibandingkan dengan konsentrasi 15%, lalu dibandingkan lagi dengan konsentrasi 20% dan yang terakhir dengan konsentrasi 25%. Setelah mendapatkan hasil yang cocok  pada konsentrasi tertentu agar cat yang dihasilkan dapat melekat dengan baik di dinding dan tahan lama.









PENDAHULUAN
A. JUDUL
Getah Karet Sebagai Campuran Bahan Cat Dinding
B. LATAR BELAKANG MASALAH

Karet alam di Indonesia merupakan salah satu komoditas penting perkebunan selain kelapa sawit,kakao dan teh, baik sebagai sumber pendapatandevisa, kesempatan kerja, dan pendorongpertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru diwilayah sekitar perkebunan karet maupun pelestarian lingkungan dan sumberdaya hayati. Halini ditunjukkan oleh jumlah petani yang terlibat dalam usaha karet alam mencapai 1,907 juta kepala keluarga, sehingga banyak penduduk menggantungkan hidup dari tanaman ini (Dirjen Perkebunan, 2006).

Cat adalah suatu cairan yang dipakai untuk melapisi permukaan suatu bahan dengan tujuan memperindah(decorative), memperkuat(reinforcing) atau melindungi(protective) bahan tersebut. Setelah dikenakan pada permukaan dan mengering, cat akan membentuk lapisan yang tipis yang melekat kuat dan padat pada permukaan tersebut.
Salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah suatu bahan adalah dengan melapisi permukaan bahan dengan bahan lain yang lebih tinggi nilainya. Pengetahuan tentang pelapisan permukaan bahan, secara umu dikenal sebagai surface  coating knowledge. Cat adalah istilah umum yang digunakan untuk keluarga produk yang digunakan untuk melindungi dan memberikan warna pada suatu objek atau permukaan dengan melapisinya dengan lapisan berpigmen. Cat dinding sekarang ini kebanyakan  mengandung bahan kimia untuk melekatkan pada dinding, kelemahan cat tersebut adalah menggangu kesehatan anak karena mengandung bahan kimia. Untuk itu sebagai alternatif dalam melekatkan maka bahan kimia tersebut diganti oleh getah karet. Getah karet saat ini lebih dimanfaatkan untuk membuat ban motor, ban mobil, sandal jepit, balon, dll. Dengan memanfaatkan getah karet sebagai campuran cat dinding maka akan menambah kegunaan dari gatah karet tersebut. 

Karet alam merupakan salah satu komoditi pertanian yang penting baik untuk lingkup internasional dan teristimewa bagi Indonesia. Di Indonesia karet merupakan salah satu hasil pertanian terkemuka karena banyak menunjang perekonomian negara. Karet merupakan bahan baku yang penting dalam indutri pada saat ini. Karet alam adalah suatu komoditi homogen dengan kualitas dan hasil produksi yang baik. Karet alam mempunyai daya lentur yang tinggi dan dapat dibentuk dengan panas yang rendah. Beberapa industri mengunakan karet alam sebagai bahan bakunya adalah industri sarung tangan, industri karet gelang, industri pakaian, industri resin dan lain sebagainya.

Untuk itu penelitian ini sangat bisa dilakukan karena komoditi karet di Indonesia sangat besar. Selain itu, kalau penelitian berhasil maka akan menciptakan produk cat yang baru dan inovatif.
C. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latarbelakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu
1. Bagaimana cara mengolah getah karet sebagai campuran bahan cat dinding?
2. Bagaimana cara memilih getah karet yang bagus agar hasilnya memuaskan?
D. TUJUAN
Tujuan penelitian ini adalah menemukan pengganti bahan perekat cat kimia alkyd dan vinyl yaitu dengan getah karet, cara mengolah getah karet sebagai campuran bahan cat yaitu:
1. Getah karet sebagai pengganti resin(alkyd dan vinyl), dimulai dari konsentrasi 10%,15%,20% dan 25%
           2. Pigmen : pigmen merupakan substansi padat bubuk yang berfungsi sebagai pemberi warna dan menentukan daya tutup cat. Jenis, kadar, dan komposisi pigmen dalam larutan berpengaruh terhadap kualitas cat itu sendiri. Untuk cat dengan kandungan pigmen tinggi mengasilkan cat yang bermutu tinggi, dan cat dengan kandungan pigmen yang rendah akan mengahasilkan kualitas cat yang rendah. Sumber warna pigmen yang paling digunakan adalah pigmen putih (yang termahal) yang berasal dari unsur titanium oksida (tiO2).
            3. Thinner : thinner atau tiner merupakan cairan yang berfungsi sebagai pelarut yang menyatukan pigmen dengan resin sehingga membentuk larutan yang sempurna. Ada 2 macam pelarut, yaitu pelarut air (waterbase) dan pelarut minyak (solven base). Contoh cat berbahan dasar air (waterbase) adalah cat tembok, cat lukis, dan beberapa catgenteng. Sedangkan cat berbahan dasar minyak (solven base) dapat diaplikasikan sebagai cat kayu, cat besi, cat mobil, dll. Pada cat yang kental menandakan persentase tiner yang tinggi pada larutan cat tersebut
            4. Zat Aditif : zat aditif ini bisa berupa ekstender dan atau film-formers. Ekstender merupakan pengisi ketebalan cat (filler) yang membuat cat tampak lebih tebal dan berisi. Adapun fungsi dari ekstender tersebut adalah sebagai fitur tambahan yang dapat membuat tampilan tembok menjadi lebih gilap dan daya tutup menjadi lebih baik. Pemakaian filler juga dimaksudkan untuk menekan biaya bahan produksi sehingga harga dapat terjangkau oleh masyarakat. Yang kedua adalah film-formers, yaitu lapisan yang memberikan efek gilap pada cat ( tampilan gloss).
Cara memilih getah karet yang bagus adalah warnanya putih polos dan kental lalu baru diambil sebagai bahan campuran cat.
E. LUARAN YANG DIHARAPKAN
1. Artikel yang akan dipublikasikan kepada masyarakat tentang cara pembuatan getah karet sebagai campuran bahan cat dinding.
2. Hasil produk penelitian yang valid(berhasil) akan diberikan kepada masyarakat secara gratis
F. KEGUNAAN
Manfaat dari penelitian getah karet sebagai campuran bahan cat dinding sebagai berikut:
1. Menemukan pengganti bahan perekat kimia(alkyd dan vinyl) yang    sering digunakan sebagai bahan perekat cat di Indonesia.
2. Menemukan inovasi baru tentang pemanfaatan getah karet

ISI

G. TINJAUAN PUSTAKA
Sejak pertama kali ditemukan sebagai tanaman yang tumbuh secara liar sampai dijadikan tanaman perkebunan secara besar–besaran, karet memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada tahun 1493 Michele de Cuneo melakukan pelayaran ekspedisi ke Benua Amerika yang dahulu dikenal sebagai “Benua Baru”. Dalam perjalanan ini ditemukan sejenis pohon yang mengandung getah. Pohon–pohon itu hidup secara liar di hutan–hutan pedalaman Amerika yang lebat. Delapan belas tahun kemudian para pendatang dari Eropa mempublikasikan penemuan Michele de Cuoneo. Pengenalan bahan baku karet ini kemudian berlanjut di daerah Seville pada tahun 1524. Para ilmuwan berminat menyelidiki kandungan yang terdapat dalam bahan tersebut agar dapat digunakan untuk membuat alat yang bermanfaat bagi kehidupan manusia sehari–hari. Dengan bantuan penduduk asli, tim ekspedisi Peru menelusuri daerah tempat tumbuhnya tanaman karet. Mereka berhasil menjumpai tanaman karet yang bisa diambil getahnya tanpa harus menebang pohonnya terlebih dahulu seperti yang biasa dilakukan sebelumnya. Cara baru yang ditemukan adalah dengan melukai kulit batang tanaman. Tanaman yang dilukai batangnya ini diperkenalkan sebagai tanaman Havea.
Pengenalan pohon havea membuka langkah awal yang sangat pesat ke arah
zaman penggunaan karet untuk berbagai keperluan. Cara pelukaan untuk memperoleh getah karet memang jauh efisien daripada cara tebang langsung. Lagipula dengan cara ini tanaman karet bisa diambil getahnya berkali–kali.
Orang–orang Benua Eropa kemudian mengembangkan karet untuk aneka
berang keperluan sehari–hari. Mereka memanfaatkan karet sebagai bahan pembuat pakaian tahan air, alas penutup barang–barang agar tidak basah tersiram air, botol karet, karet penghapus, serta banyak barang lainnya. Kata Rubber, bahasa Inggris untuk karet, berasal dari kata to rub yang memiliki arti menggosok atau menghapus. Penemuan–penemuan baru terutama yang menyangkut pengetahuan fisika dan kimia menambah nilai karet untuk kepentingan manusia yang pada akhirnya berlanjut ke perkembangan industri dengan bahan baku karet. Untuk itu potensi karet sebagai campuran bahan cat dinding sangat besar, karena pemanfaatannya pada waktu ini terbatas ke itu-itu saja.

H.METODE PENELITIAN

       h.1. Lokasi dan waktu penelitian
		Penelitian ini akan dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang untuk pengambilan getah karet akan diambil di hutan karet sekitar daerah karangjati semarang. Daerah tersebut sangat cocok,karena letaknya strategis dan jaraknya dari Universitas Negeri Semarang juga dekat sekitar kuranglebih 15km. Penelitian ini akan membutuhkan waktu sekitar 3bulan.
      
       h.2.Populasi dan Sampel
	Penelitian akan menggunakan beberapa sampel dari pohon karet. Kriteria pohon karet yang akan dijadikan sampel memiliki umur sekitar 3tahun, lalu mempunyai diameter pohon sekitar 60cm, kemudian pada batang pohon tidak ada yang cacat.

h.3.Variabel
	Pada penelitian ini akan menggunakan beberapa variabel, yakni variabel terikat,variabel bebas dan variabel kontrol. Variabel terikat dengan mengganti bahan  resin(alkyd dan vinyl)sebagai perekat cat dengan getah karet. Variabel bebas dengan memberi konsentrasi yang berbeda-beda dimulia dari konsentrasi 10%,15%,20%,dan 25%. Variabel kontrol dengan melihat hasil pada konsentrasi yang cocok agar cat dapat melekat baik di dinding dan tahan lama.

h.4.Rancangan percobaan
	Setelah mendapatkan getah karet yang sesuai dengan kriteria,getah karet tersebut akan dibuat konsentrasi dengan kepekaan yang berbeda-beda, yaitu 10%,15%,20%,dan 25%. Lalu masing-masing konsentrasi tersebut ditambahkan dalam bahan pembuatan cat. Kemudian melihat hasil konsentrasi yang paling cocok dan tahan lama.

h.5.Alat dan bahan penelitian
	Penelitian ini akan menggunakan alat berupa gunting,ember,alat pengaduk,alat pengukur kepekaan,dll. Kemudian bahan yang diperlukan pigmen,thinner, dan zat aditif.

h.6.Data dan analisa data
	Data yang diperoleh akan dicatat dan dibandingkan dengan sampel-sampel yang berbeda tersebut. Kemudian mencari konsentrasi yang paling cocok untuk campuran bahan cat dinding. Pada penelitian ini menggunakan teknik perbandingan konsentrasi.

I. JADWAL KEGIATAN PROGRAM 
Program ini direncanakan dengan alokasi waktu sebagai berikut.


	Kegiatan
	Bulan ke

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	Kajian Lapangan
	V
	
	
	
	

	Kajian Teori
	V
	
	
	
	

	Pembuatan Perizinan
	V
	
	
	
	

	Pembuatan Media
	
	V
	
	
	

	Evaluasi
	
	V
	
	
	

	Sosialisasi
	
	
	V
	
	

	Pembuatan laporan
	
	
	
	V
	

	Monitoring dan Evaluasi
	
	
	
	
	V



J. ANGARAN BIAYA
	No
	Jenis Pengeluaran
	Biaya (Rp)

	1
	Menyewa alat untuk penelitian
	2000000

	2
	Pigmen,thinner,zat aditif,
	750000

	3
	Transportasi untuk beli bahan, transportasi ke ungaran untuk mengambil getah karet
	1500000

	4
	Sosialisasi dan pembuatan laporan
	1700000

	Jumlah
	5950000



PENUTUP
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L. DAFTAR PUSTAKA

http://paulusmikisucahyo.wordpress.com/
http://www.mataharicourse.com/
http://sumantry.com/artikel/49-sejarah-singkat-karet
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